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Untersuchungsbericht

Uber

vorgefertigte Betonplatten
Antragsteller: Weissenbock Baustoffwerk Ges.m.b.H.
Antragsdatum: 23. September 2004
Prufgut: 3 Stlck Betonplatten mit den Abmessungen 15 c¢cm x 15 cm x 4 cm

und der Bezeichnung ,2“; das Prufgut wurde angeliefert.

Prafprogramm: In Anlehnung an die ONORM EN 1339,
Ausgabe 1. September 2003:

Bestimmung der Widerstandsfahigkeit gegen
Frost-Tau-Wechsel ohne Tausalz
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1 Allgemeines

1.1 Antrag

Die Weissenbdck Baustoffwerk Ges.m.b.H. beantragte bei der MA 39 - VFA die Prufung der
Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel an den angelieferten Betonplatten in Anlehnung
an die ONORM EN 1339, Ausgabe 1. September 2003, ohne Tausalz.

1.2 Prifgut

Am 27. September 2004 wurden vom Antragsteller 3 Stiick Betonplatten mit den Abmessungen
15 cm x 15 cm x 4 cm in das Tiefbaulabor der MA 39 — VFA angeliefert.

Die angelieferten Platten waren an der Unterseite mit ,2" gekennzeichnet.

Laut Angaben des Antragstellers wurden die Proben aus einer Platte herausgeschnitten, die am
16. September 2004 hergestelit wurde. Die Oberflachen der Platten wurden am 17. September
2004 unmittelbar nach dem Entschalen mit einem Porenfiller ,21S" der Fa. Finalit behandelt; die
Seitenrander wurden nach dem Schneiden nicht behandelt.

2 Versuchsdurchfiihrung und Ergebnisse
Die Prifung der Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel erfolgte an den angelieferten
Proben in Anlehnung an die ONORM EN 1339, Ausgabe 1. September 2003, Anhang D, ohne

Tausalz.

Die Priiffliachen der Proben wurden vor Beginn der Priifung und nach dem 28. Frost-Tau-Wechsel
fotografiert (siehe Bilddokumentation in der Beilage, Seiten 1 bis 3).

Priifergebnisse

Nach 28 Frost-Tauwechseln (nur mit Wasser, ohne Tausalz) waren an den Oberflachen der

Proben keinerlei Abwitterungen erkennbar (Abwitterungsmenge: 0 g).
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VFA - 2004-1708-02 Prifbeginn 2 J/4 Bid N 520601

Prufbeginn Probe ,2°/1

B Bild Nr. 5238.06

Prufende nach 28 FTW,
Probe ,,2“/1
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Bild Nr. 5206.02

Prufbeginn Probe ,2°/2

B Bild Nr. 5238.07

Prifende nach 28 FTW,
Probe ,2%/2
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VFA - 2004-1708-02 Priifbeginn Bild Nr. 5206.03

Prufbeginn Probe ,2%/3

& Bild Nr. 5238.08

B prifende nach 28 FTW,
Probe ,2"/3



